Spannung/Dehnung (IS0 527)
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Dehnung [%]

ZX-750V5KF weist die gleiche Streckspannung wie PEEK
(natur) auf, besitzt jedoch eine hohere Streckdehung.

Biege E-Modul (IS0 178)
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Temperatur [°C]

Der Biege E-Modul von beiden ZX-750 Typen fallt erst iiber
220°C stark ab. Im Vergleich zu PEEK liegt diese Temperatur
80°C hoher.

Ausdehnungskoeffizient (IS0 E830)
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Der thermische Ausdehnungskoeffizient von ZX-750V5KF liegt
bis 220°C auf dem Niveau von Aluminium.

VerschleiB*
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ZX-750V5T besitzt ab 100°C die bisher beste gemessene Ver-
schleiBfestigkeit. ZX-750V5T ist 2000 bis 8000 % verschleiB3-
fester als PEEK (natur)

Spannung/Stauchung (IS0 604)
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Stauchung [%]

ZX-750V5T verhélt sich bis zu einer Druckspannung von ca.
100MPa ahnlich wie PEEK. ZX-750V5KF ist steifer. Bei ca.
11% Stauchung kommt es zum Bruch

Zulassiger pxv Wert*
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Der pv-Wert von ZX-750V5T liegt im Vergleich zu PEEK
1000% hoher. Auch PEEK in Verbindung mit einer Olschmie-
rung ist weniger belastbar.

Kerbschlagzdhigkeit (IS0 179/1eA)
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ZX-750V5T besitzt eine 500 % bessere Kerbschlagzahigkeit
als PEEK (bei 23°C). Auch faserverstarktes ZX-750V5KF ist
schlagzaher als PEEK natur.

*Nach Werksnorm ermittelt. Informationen zu den Versuchsparametern finden Sie auf der letzten Seite

Substitutions-
heispiele

Welche Werkstoffe
kann ZX-750V5T
ersetzen?

PI

Unter Beriicksichtigung der
Dauergebrauchstemperatur
ersetzbar.

Ziele: Kostenreduktion,
Reibungs- und VerschleiBmin-
derung.

PEEK

Unter Beriicksichtigung von
chemischer Bestandigkeit
ersetzbar.

Ziele: VerschleiBminderung,
Steigerung des pv-Wertes,
Steigerung der mechanischen
Festigkeit und der Dimensi-
onsstabilitat. Erhéhung der
Dauereinsatztemperatur und
Prazision.

ZX-750V5T sollte immer
dann eingesetzt werden, wenn
die Einsatztemperatur 100°C
ibersteigt und die Belas-
tungen, Lebendsdauer und
Dimensionsstabilitat verbes-
sert werden sollen.
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ZX-750 Familie - Reibwerte*
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*Nach Werksnorm ermittelt. Informationen zu den Versuchsparametern finden Sie auf der letzten Seite
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*Erlauterungen zur Werksnorm finden Sie auf der letzten Seite



Anwendungsheispiele

Gleitlager aus ZX-750V5T erfiillen die extremen Anfor-
derungen von kiinstlichen Kniegelenken. Hohe Flachen-
pressungen und hohe VerschleiBfestigkeit sind erfor-
derlich, damit ein maximales Spiel von 0,05 mm nicht
liberschritten wird.

ZX-750V5T wird als Segmentlager mit einem Innen-
durchmesser von 700mm zur Fiihrung und Lagerung

des Fallgewichtes von 28t in einem Tiefseehammer
eingesetzt. Das Bauteil ist bei einer Schlagfrequenz von
50 Hz und einer Fallhéhe von einem Meter extremsten
Bedingungen ausgesetzt. Eine Schmierung ist dabei nicht
notwendig.

Die bestehende Gleitfiilhrung einer Spanplattenpresse
wurde von Fettschmierung auf Trockenlauf umgeriistet.
Aufgrund des extrem hohen pv-Wertes und der hohen
VerschleiBfestigkeit von ZX-750V5T arbeitet die Span-
plattenpresse nun im Trockenlauf.
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